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Microstructure des sols fins compactés
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Microstructure - Observations
Organisation de la fraction argileuse

Argile A34 (I, : 61 —66% < 2 pm)

LCPC

Microstructure - Observations
Porosimétrie de la fraction argileuse
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Essais d’humidification
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Gonflement libre

Influence de | "état initial
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Argile A34 (I, : 61 —66% < 2 pm)
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Gonflement libre

Parameétres des régressions
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LCPC

Humidification sous contrainte - Argile
Influence de la contrainte verticale
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Argile A34 (I, : 61 —66% < 2 pm)
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Interprétation
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Gonflement libre
L 'ordonnée al 'origine
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Gonflement libre
Ordonnée al’'origine et nature des sols
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Gonflement libre
La pente

Etat initial
Pentea=1: = . +

Etat final
Modeéle : = . +
Observation : =a . +b

Conséquence, si e

ag,f:b : a=—-—

En général,a<1
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Avant humidification — g =146 g/cmz
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Humidification sous contrainte - Argile

Confrontation a la porosimétrie

Argile A34 (I, : 61 —66% < 2 pm)
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Exemple d’application




Humidification sous contrainte - Argile
Prévision du gonflement
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Argile Taux de compactage Déformation Gonflement (cm)
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Conclusions

Principale avancée

la relation micro-macro
Transfert possible vers la pratique

Un outil de prévision des déformations

Possibilité de proposer des prescriptions adaptées
Limites de I'approche

Sols compactés non traités, conditions oedométriques, ...
Perspectives

Retrait

Effets du traitement

Observations en grandeur réelle




